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维尔加地区（Wilgar）探明特富矿品味金矿伴生高品位银，碲，铀矿 
 

黄金 (Au)：556克/吨 
(17.9盎司每吨) 

白银 (Ag): 730克/吨 
 (23.5盎司每吨) 

碲 (Te): 3500ppm 
 (7.7磅每吨) 

铀 (U): 5640ppm 
 (12.4磅每吨) 

 

钻孔DODH248结果显示大面积高品位金矿穿切断面 
 

16米 @ 46克黄金/吨 
 (深度4至20米处品位1.5盎司每吨) 

 

包括 
 

6米 @ 112克黄金/吨 
(深度5至11米处品位3.6盎司每吨) 

澳大利亚昆士兰省，SOUTHPORT， Brolga 大街19号，Brickworks Annex 34室 

电话：+617 5503 1955  传真：+617 5503 0288 

邮件：admin@cudeco.com.au  

 

 

市场发布 2011.7.25 
 

洛克兰兹铜矿项目 （CDU 100%勘探权） 

图示1 钻孔DODH240在11米处显示清晰可见的黄金，可能含有碲化金，采样结果显示348克黄金/吨(左); 钻孔DODH223在17米处显示

清晰可见的黄金，其采样结果显示655克黄金/吨(中); 钻孔DODH248在6米处未显示可见的黄金，其采样结果显示556克黄金/吨(右) 

mailto:admin@cudeco.com.au


维尔加地区探明特富矿品味金矿穿切伴生高品位银，碲，铀矿 
 

2011年7月20日的市场公告中显示的铀矿结果是基于试金分析法在钻孔DODH247, DODH248和DODH251得

到的结果。以上钻孔是用来近一步确认高品位穿切钻孔DODH223和DODH240的分析结果，这两个钻孔分别

位于20米@36.5克黄金/吨（14至34米处）和12米@39.7克黄金/吨（7至19米处）。 
 

维尔加地区前期高品位勘探结果  
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图示2 音频大地电磁法调查显示维尔加项目区域位于洛克兰兹EPM 13049的西北部 

钻孔 DODH240 
 

12米 @ 39.7克黄金/吨(7米至19米处) 
 

包括 
 

6米 @ 78.2克黄金/吨(9米至15米处) 
 

包括 
 

2米 @ 224克黄金/吨(9米至11米处) 

钻孔DODH223 
 

20米 @ 36.5克黄金/吨(从14米至34米处) 
 

包括 
 

5米 @ 142克黄金/吨(14米至19米处) 
 

包括 
 

1米 @ 655克黄金/吨(16米至17米处) 
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每一个新勘探的矿洞之间都有高品位金矿穿切，进一步证实了碲和金等级之间的关系。金的勘探结果证明了

先前公布的关于向西南倾伏的高品位投射状分布的理论。这三个矿洞中观察到的蚀变带表现出了夕卡岩一样

的纹理，并且可以观察到激烈的二氧化硅水浸区。原始主体岩发生了高度交代变化，这是由岩体纹理变化的

过程引起的。在维尔加地区，代表多样交代变化和矿物联合体的矿物样本，已被提交到岩石学和景观建筑学

部门做研究分析。 

维尔加地区最新勘探结果 

图示3 音频大地电磁法(总磁场强度法)调查显示维尔加项目区域位于洛克兰兹EPM 13049的西北部，同时显示了蕴藏洛克兰兹铜矿体的

洛克兰兹条形走廊区 

钻孔 DODH247 
 

10米 @ 10克黄金/吨(6米至16米处) 
 

包括 
 

2米 @ 20克黄金/吨(6米至8米处) 
 

和 
 

2米 @ 23.5克黄金/吨(12米至14米处) 

钻孔 DODH251 
 

15米 @ 6.56克黄金/吨(3米至18米处) 
 

包括 
 

3米 @ 15克黄金/吨(15米至18米处) 
 

和 
 

2米 @ 12.4克黄金/吨(4米至5米处) 



 

附加氰化浸分析已在紧锣密鼓的筹备中，将用最高品位黄金样品的检测以及ICP-MS分析来确定稀土矿的浓

度。 

 

高品位金矿，银，碲，铀和稀土元素（TREO）在维尔加地区的钻探计划中始终被观察到并呈现相交的状

态，同时与洛克兰兹EPM13049整个矿藏地区的勘探活动的频度而逐步增加。  
 

基岩钻探计划中，正在进行数百个检测，以测试矿化的风化层中金、碲、银和钼的品位，被认为是原位基岩

中的过度矿化。 

 

利用特选的维尔加钻芯而进行的冶金测试工作也在进行中，用来决定在此地区多金属成矿冶炼工艺流程的设

计。 
 

勘探队在勘探现场拥有两台基岩钻机，都是属于Cudeco公司所有。平均每周可完成大约600-700米的基岩钻

探。其中提取出的样品最初会由公司的欧米茄便携式X射线荧光光谱工作站进行分析。异常的样品将被送到

独立的实验室进行最后的分析。 
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图示4 钻孔DODH251显示钒钾铀矿物和沥青铀矿物遍布该区（约14至18.5米处） 

图示5 维尔加项目，从穿孔机上收回的岩芯盘(左)和钻探平台上的穿孔机(右)突显了此地形的勘探难度 



维尔加具有独特的勘探前景，并且很难从现有的文献中查到与之相仿的具有复杂并特殊地质特点的地形。近

期对维尔加矿进行的考察，来自昆士兰州矿产能源部门的地质学家们以超过百年的累积经验而得出这一结

论。总体来讲，他们对维尔加地区未能形成统一观点，从而证实了由Cudeco的地质研究队发现的维尔加矿带

是多么得独一无二得天独厚。 

 

近几年，在维尔加矿带上进行的耐心且有条不紊的勘探工作已经开始有经济回报了。一旦勘探队成功地对维

尔加矿带作用做出方向定位以及关键地质关联后，一个特制的强化开采方案将在这一地区运行。 

 

您诚挚的， 

 
韦恩·麦克林 

主席 
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钻孔号  东  北  RL (m) Azi (°) Dip (°) 深度  

          

DODH251 7715698.5 432262.8 240.4 000 -90 29.1 

DODH248 7715697.2 432260.1 240.5 000 -90 41.55 

DODH247 7715697.8 432258.3 240.4 000 -90 41.6 

DODH240 7715696.0 432257.6 240.4 000 -60 38.55 

DODH223 7715697.8 432244.6 238.5 090 -30 110.05 

       

       

钻空位置表 

数据：AGD66项目：UTM54检测用微分式GPS（1位小数）和手持式GPS（无小数） 

图示6 维尔加项目，左边的穿孔机和右边的岩床钻机在双峰的顶点遥遥相望 



分析结果 DODH248 
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  色彩相对值              

  铀  从  至    金  从  至    

    50 199     0.2 1.99   

    200 499     2 4.99   

    500 999     5 9.99   

    >999     10 99   

            >99   

                  
TV075599      48              264     

97108/010226         银  碲  铀  金  

METHOD ICP40Q ICP40Q ICP40Q FAA505 

LDETECTION 0.5 10 10 0.01 

UDETECTION 200 10000 10000 1000 

UNITS PPM PPM PPM PPM 

DODH248001 1.1 X X 0.29 

DODH248002 1.3 X X 0.03 

DODH248003 6.2 X 10 0.16 

DODH248004 7.2 X 50 0.38 

DODH248005 25.6 X 80 1.67 

DODH248006 220 3500 1130 556 

DODH248007 47 210 290 12.4 

DODH248008 36 30 70 2.31 

DODH248009 22.1 550 160 18.1 

DODH248010 19.4 460 490 19.4 

DODH248011 32 450 350 63.1 

DODH248012 25.9 460 600 12.8 

DODH248013 25.3 110 670 16.6 

DODH248014 38.7 100 1270 16.8 

DODH248015 29 50 1520 5.8 

DODH248016 28.5 70 1500 5.91 

DODH248017 19 X 1500 0.67 

DODH248018 46.9 40 2210 1.76 

DODH248019 41.4 20 2530 1.74 

DODH248020 20 X 770 0.6 

DODH248021 0.7 X 30 0.07 

DODH248022 X X 10 0.03 



分析结果 DODH251 
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TV075596      35              240     

97111/010226         银  碲  铀  金  

METHOD ICP40Q ICP40Q ICP40Q FAA505 

LDETECTION 0.5 10 10 0.01 

UDETECTION 200 10000 10000 1000 

UNITS PPM PPM PPM PPM 

DODH251001 2.2 X X 0.37 

DODH251002 2.7 X X 0.98 

DODH251003 4.6 X X 1.1 

DODH251004 61.2 80 130 18.7 

DODH251005 28.1 20 460 6.06 

DODH251006 33.5 20 1100 4.51 

DODH251007 19.5 X 120 1.29 

DODH251008 67.1 70 680 9.22 

DODH251009 51.1 40 80 4.28 

DODH251010 33.6 20 30 2.47 

DODH251011 65.9 30 480 3.08 

DODH251012 37.9 X 1940 1.72 

DODH251013 43.5 X 800 0.93 

DODH251014 38 X 270 0.88 

DODH251015 13 X 590 0.36 

DODH251016 730 420 1710 30.3 

DODH251017 44.2 30 3160 3.72 

DODH251018 290 120 3990 10.9 

DODH251019 81.7 50 5640 5.41 

DODH251020 0.7 X 50 0.03 

DODH251021 1.6 X 50 0.09 

DODH251022 X X X 0.02 

DODH251023 0.7 X 30 0.04 

DODH251024 0.8 X 20 0.02 

DODH251025 0.5 X 10 0.04 

DODH251026 190 80 3100 0.02 

DODH251027 X X 10 X 

DODH251028 X X 20 X 

  色彩相对值              

  铀  从  至    金  从  至    

    50 199     0.2 1.99   

    200 499     2 4.99   

    500 999     5 9.99   

    >999     10 99   

            >99   

                  



分析结果 DODH223 
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TV074735      126             512     

114296/DODH223       银  碲  铀  金  

METHOD ICP40Q ICP40Q ICP40Q FAA505 

LDETECTION 0.5 10 10 0.01 

UDETECTION 200 10000 10000 1000 

UNITS PPM PPM PPM PPM 

DODH223012 0.6 X X 0.02 

DODH223013 3.5 10 X 0.07 

DODH223014 3.4 X X 0.02 

DODH223015 100 750 230 12.3 

DODH223016 20 200 150 7.7 

DODH223017 X 2670 770 655 

DODH223018 30 110 100 6.68 

DODH223019 90 540 350 26 

DODH223020 70 290 200 4.85 

DODH223021 200 190 770 1.74 

DODH223022 130 40 900 0.52 

DODH223023 78.1 50 170 0.75 

DODH223024 45.7 20 30 0.69 

DODH223025 75.5 20 120 0.4 

DODH223026 34.6 X 30 0.82 

DODH223027 65 X 70 0.57 

DODH223028 28 X 560 1.78 

DODH223029 32.6 X 620 0.22 

DODH223030 16.9 X 660 0.12 

DODH223031 21.8 X 300 0.63 

DODH223032 9.2 X 260 0.45 

DODH223033 120 90 1470 0.28 

DODH223034 27.5 40 100 7.84 

DODH223035 3.8 X 20 1.31 

DODH223036 2.7 X 60 0.17 

DODH223037 2.7 X 170 0.21 

DODH223038 13.5 X 60 0.37 

DODH223039 X X X 0.45 

DODH223040 X X X 0.05 

  色彩相对值              

  铀  从  至    金  从  至    

    50 199     0.2 1.99   

    200 499     2 4.99   

    500 999     5 9.99   

    >999     10 99   

            >99   

                  



分析结果 DODH240 

 

Page 9 

TV075110      44              280     

114302/DODH240       银  碲  铀  金  

METHOD ICP40Q ICP40Q ICP40Q FAA505 

LDETECTION 0.5 10 10 0.01 

UDETECTION 200 10000 10000 1000 

UNITS PPM PPM PPM PPM 

DODH240003 1.1 X X 0.02 

DODH240004 0.6 X X 0.02 

DODH240005 0.6 X X X 

DODH240006 1.1 X X 0.3 

DODH240007 5.5 X X 0.16 

DODH240008 6.8 X 50 0.45 

DODH240009 8.1 20 30 0.52 

DODH240010 21.5 830 870 99.5 

DODH240011 17.7 3000 1210 348 

DODH240012 20.7 30 880 2.02 

DODH240013 14.5 X 290 0.77 

DODH240014 14.9 30 3470 2.19 

DODH240015 91.1 210 3140 16.9 

DODH240016 48.3 30 2830 2.33 

DODH240017 15.4 X 2420 0.3 

DODH240018 64.7 30 3690 2.13 

DODH240019 53.9 20 2310 1.33 

DODH240020 2 X 70 0.03 

DODH240021 1.4 X 10 0.02 

  色彩相对值              

  铀  从  至    金  从  至    

    50 199     0.2 1.99   

    200 499     2 4.99   

    500 999     5 9.99   

    >999     10 99   

            >99   

                  



分析结果 DODH247 
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TV075597      48              232     

97107/010226         银  碲  铀  金  

METHOD ICP40Q ICP40Q ICP40Q FAA505 

LDETECTION 0.5 10 10 0.01 

UDETECTION 200 10000 10000 1000 

UNITS PPM PPM PPM PPM 

DODH247004 0.9 X X 0.02 

DODH247005 1 X X 0.04 

DODH247006 2.5 X X 0.04 

DODH247007 16.4 10 40 14.3 

DODH247008 132 40 200 25.7 

DODH247009 9.2 X 280 1.07 

DODH247010 14.2 X 1530 1.65 

DODH247011 18.9 X 1650 2.12 

DODH247012 14.3 X 630 0.73 

DODH247013 26.7 10 590 8.4 

DODH247014 17.5 40 130 38.6 

DODH247015 40.7 X 3250 3.36 

DODH247016 67.2 X 1370 4.21 

DODH247017 1.9 X 130 0.28 

DODH247018 1.5 X 190 0.05 

DODH247019 0.7 X X X 

DODH247020 1.4 X 20 0.06 

  色彩相对值              

  铀  从  至    金  从  至    

    50 199     0.2 1.99   

    200 499     2 4.99   

    500 999     5 9.99   

    >999     10 99   

            >99   

                  



专业资格人士声明 
 

此报告中涉及勘探记过的内容是基于来自能够独立提供相关咨询服务的实体公司GeoDay公司的Andrew Day先生。Day获

得了地质学上的BAppSc(Hons)荣誉，同时也是澳大利亚采矿和冶金学会会员（会员号#303598）。Day先生的丰富经验

在确定矿化形式，确定可估计存储的形式有着很大作用。并且Day先生的先进经验也使他在2004年出版的《澳大利亚矿

产勘探、矿产品资源及矿石存储报告》中成为了具有资格的人士。同时，Day先生同意报告中出现的内容和表现形式。 

 

报告中出现的信息，由于其涉及到冶金测试结果和回收率，是基于来自于MRACI Ch Chem, MAusIMM化学的Peter 

Hutchison先生，Hutchison先生是Cudeco公司的一名全职执行董事。Hutchison先生在湿法冶金技术上有丰富经验。而他

的这一丰富经验帮助得出了相关研究结果，并且Hutchison先生承诺成为本报告的符合资格人士。Hutchison现成同意报告

中出现的内容和表现形式。 

 

维尔加的矿藏形式为多金属结核和稀有元素，其中包括金，铜，钼，银，碲，硒，±铀. 高品位的金，银和碲，可作为

碲化物。矿化在深处可能涉及到IRGS的一部分。 

 

维尔加研究结果报告： 
 

所有相关的分析是通过依照国际公认的程序在独立的检测实验室进行的。通过不断对已知结果标准进行分析，包括空白

和重复样品，以及各自独立的实验室的内部质量保证程序的分析。 

 

报告中相关的井下宽度为洞内宽度，据此报告是在钻孔中，具有一个以上矿化拦截的宽度的加权平均数。 

 

Au = 黄金 

Ag = 白银 

Te = 碲 

Mo = 钼 

Pb  = 铅 

Cu  = 铜 

Co  = 钴 

U = 铀 

Se  = 硒 

Zn  = 锌 

REE = 稀土元素 

TREO = 稀土氧化物 

 

基岩钻孔 

洛克兰兹的基岩钻孔是由公司自有的迎格索兰LM500C回转式空气冲击（RAB），液压履带式钻机完成的，该工程从表面

向下垂直钻孔直到碰到坚硬岩层。到达目标位置时，钻头在停下前继续钻进一米深。样品以每隔一米的间隔被提取出，

并且包含最后碰到坚硬岩层时钻进的一米。一个六米深的钻孔通常能提供五米的柔软岩层，含有分解后的表面材料（崩

积层、冲击层、风化层或只是普通的土壤）以及最后一米的坚硬岩层。洛克兰兹的柔软岩层的厚度从2米至14米不等。  

 

金-碲化物 

碲化物是一种包含碲的矿物产品，可以与金通过化学反应而结合形成稳定的天然矿石。在美国的Goldfield、内华达州、

Cripple Creek、Telluride和科罗拉多；澳大利亚西部的Kalgoorlie这些世界瞩目具有丰富金矿储备的地方都有储量很高的

碲化物。需要清楚的是，样品中的金含量，在检测样品中碲化物含量之前，如果没有进行调整，很可能被低估。碲化物

是通过氰化物的浸化过程这一较为简单的过程进行提取的。在维尔加的勘探过程中得到了一些碲化物矿石，可以相信维

尔加可能也含有以下一种或几种矿质：碲金矿、针碲金铁矿、碲金银矿、叶碲矿以及或者碲银矿，以上这些矿质中都含

有大量的金矿。 
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